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Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis-Nummer: P-22-MPANRW-6290-SG
Gegenstand und _ "weber.tec Superflex 100" mit der Verstiarkungseinlage
Anwendungsbereich: »weber.sys 981 (Glasseidengewebe Nr. 2)“

Normalentflammbare kunststoffmodifizierte
Bitumendickbeschichtung fur Bauwerksabdichtungen nach
Bauregelliste A, Teil 2, Ifd. Nr. 2.39

Saint Gobain Weber GmbH
Blargermeister-Griinzweig-Stralle 1
67059 Ludwigshafen

Antragsteller:

Ausstellungsdatum 21. Dezember 2009

Geltungsdauer bis: 31. Dezember 2014

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist der oben genannte
Gegenstand nach den Landesbauordnungen verwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst 6 Seiten und 4 Anlagen.
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Gegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung
der kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung (KMB) mit der
Produktbezeichnung “weber.tec Superflex 100“ der Firma Saint Gobain Weber GmbH
als Flachenabdichtung gemaf Bauregelliste A, Teil 2, Ifd. Nr. 2.39.

Anwendungsbereich
Die kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung “weber.tec Superflex 100" darf als
Bauwerksabdichtung im erdberiihrten Bereich bei den Lastfallen

- Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser (DIN 18195-4:2000-08)
- nichtdriickendes Wasser (DIN 18195-5:2000-08)

- zeitweise aufstauendes Sickerwasser bis zu einer maximalen
Griindungstiefe von 3,0 m unter Gelandeoberkante (DIN 18195-6:2000-08)

verwendet werden.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt
Zusammensetzung, Eigenschaften und Kennwerte

Zusammensetzung

Das Bauprodukt weist folgende Produktzusammensetzung auf:
Zweikomponentige kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung mit einer
Pulverkomponente und einer Verstarkungseinlage aus ,weber.sys 981
(Glasseidengewebe Nr. 2)" fur die Lastfélle.

- nichtdrickendes Wasser
- zeitweise aufstauendes Sickerwasser bis 3,0 m

Eigenschaften

Die aus der KMB "weber.tec Superflex 100" hergestellte Bauwerksabdichtung hat
folgende Eigenschaften:
Sie ist fur die genannten Anwendungsbereiche ausreichend

- warmebestandig

- kdltebestandig

- wasserundurchlassig
- wasserbestandig

- risstiberbrickend

- druckbelastbar

- regenfest
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2.2
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Das eingebaute Produkt erflllt die Anforderungen an Baustoffe der Euroklasse E nach
DIN EN 13501-1.

Fir den Wasserdampfdiffusionswiderstand ist ein u-Wert von minimal 5000 und
maximal 30 000 anzunehmen.

Der Nachweis der Verwendbarkeit wurde nach den PG-KMB "Priifgrundsatze fur die
Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen fir normalentflammbare,
kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen fiir Bauwerksabdichtungen*
Ausgabe: Mai 2006 mit den Prifzeugnissen und -berichten Nr. 220006290-SG, Nr.
220006290-SG-1, Nr. 220006290-SG-2, dem Brandprifbericht Nr. 220006290-1.1 und
dem Bericht zur Klassifizierung des Brandverhaltens Nr. 220006290-1.2 jeweils des
MPA NRW und dem Untersuchungsbericht Nr. 3076b/98 der Technischen Universitat
Munchen erbracht.

Kennwerte

Das Produkt bzw. die Produktkomponenten der KMB "weber.tec Superflex 100" haben
folgende Kennwerte nach Tabelle 1 der PG-KMB Ausgabe Mai 2006, Positionen Nr.:
1.1,1.2,1.3,4.1,4.2, 4.3, sowie die der Verstarkungseinlage 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

Die Kennwerte mit den zugehdérigen Prufverfahren nach Tabelle 1 der PG-KMB sind in
den vorgenannten Prifzeugnissen, -berichten aufgefihrt.

Sie dienen als Bezugswerte fiir den Ubereinstimmungsnachweis.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
Herstellung

Das Bauprodukt "weber.tec Superflex 100" bzw. die Komponenten des Bauproduktes
werden werksmalig hergestellt.

Verpackung, Transport, Lagerung

Die auf den Gebinden vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen
Rechtsbereichen (z. B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.

Das Bauprodukt, bzw. die Komponenten des Abdichtungssystems, sind in
geschlossenen Gebinden trocken und frostfrei zu lagern. Die Mindestlagerungsdauer
unangebrochener Gebinde ist anzugeben (ggf. Herstelldatum, bzw. Verfalldatum).

Kennzeichnung

Kennzeichnung des Produkts und der Komponenten
Das Produkt ist wie folgt zu kennzeichnen:

- Produktbezeichnung

- Ubereinstimmungszeichen nach UZVO (s. Abschnitt 4)
- Herstelldatum, ggf. Verfallsdatum

- Brandverhalten, Euroklasse nach DIN EN 13501-1

Die Kennzeichnung kann auf der Verpackung oder auf den Begleitpapieren (z.B.
Technisches Merkblatt) erfolgen. Die Produktkomponenten sind als zum Produkt
gehorig zu kennzeichnen.
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2.2.3.2 Kennzeichnung von Verstirkungseinlage und Hilfsstoffen

Verstarkungseinlagen und /oder Hilfsstoffe, die vom Bauprodukthersteller vertrieben
werden, sind zur Verwendung mit der gepriften Dickbeschichtung zu kennzeichnen.
Werden Verstarkungseinlagen und/oder Hilfsstoffe nicht vom Produkthersteller sondern
durch Dritte vertrieben, mussen die fiur ihre Verwendung erforderlichen
Eigenschaftswerte nach Abschnitt 2.1.3 auf der Verpackung oder den Lieferunterlagen
vermerkt sein.

2.3 Ausfiihrung

Fir die Ausfihrung von Abdichtungsarbeiten mit KMB gelten die entsprechenden
Angaben nach DIN 18195-4,-5,-6.

2.4 Verarbeitung

Fur die Verarbeitung gilt die Verarbeitungsanweisung des Herstellers (Anlagen 1-3).
Die Verarbeitungsanweisung sowie das allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis fir
die Flachenabdichtung mussen an der Einbaustelle verfugbar sein.

Es sind nur die vom Hersteller zusammen mit der KMB gelieferten und fir die
Verwendung im Abdichtungssystem bezeichneten Verstarkungseinlagen und Hilfsstoffe
zu verwenden. Bei Anlieferung der Verstarkungseinlagen und / oder Hilfsstoffe durch
Dritte hat sich der Verarbeiter davon zu Gberzeugen, dass die unter 2.1.3 geforderten
Kennwerte dokumentiert sind.

2.5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

Entfallt
3 Ubereinstimmungsnachweis
3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer Erstpriifung des Bauproduktes nach MaRRgabe der folgenden
Bestimmungen erfolgen.

3.2 Erstpriifung

Fur die Durchfiihrung der Erstpriifung hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierfur
anerkannte Prifstelle einzuschalten.

Im Rahmen der Erstpriifung sind die Prifungen der Kennwerte nach 2.1.3
vorzunehmen. Dabei durfen die Prifwerte maximal um die dort angegebenen
Toleranzen von den Bezugswerten abweichen.
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3.3

Die Erstprifung kann entfallen, da die Proben fiir die Prifung im Rahmen des
Verwendbarkeitsnachweises aus der laufenden Produktion des Herstellwerks
entnommen wurden.

Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstprifung
vorzunehmen.

Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

Im Herstellwerk ist gemafR DIN 18200 eine werkseigene Produktionskontrolle
einzurichten und durchzufahren.

Im Rahmen der WPK sind die Prifungen der Kennwerte nach 2.1.3 vorzunehmen.
Dabei durfen die Prifwerte maximal um die dort angegebenen Toleranzen von den
Bezugswerten abweichen.

Wahrend der Produktionszeit hat die Prifung mindestens einmal wéchentlich zu
erfolgen. Orientiert sich das Prufraster an besonderen Produktionsablaufen oder
Chargengrolien, so ist dabei sicherzustellen, dass die GleichmaRigkeit der
Produktzusammensetzung in gleicher Weise einer Kontrolle unterliegt.

Wenn der Hersteller zugelieferte Verstarkungseinlagen und Hilfsstoffe zusammen mit
der Bitumendickbeschichtung vertreibt, so hat er sich von den bestimmungsgemalen
Eigenschaften der Stoffe zu Gberzeugen. Dies kann entweder durch die
Wareneingangskontrolle beim KMB Hersteller oder durch die Vorlage eines
"Werkszeugnisses 2.2" nach DIN EN 10204 des Lieferanten der Verstarkungseinlage
geschehen. MaRRgebend hierfur sind die unter 2.1.3 angegebenen Kennwerte und
Toleranzen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen,
auszuwerten und mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. Auf Verlangen sind sie der
Priifstelle bei Anderungen oder Verlangerungen des abP und der obersten
Bauaufsichtsbehdrde vorzulegen.

Ubereinstimmungszeichen

Nach Vorliegen des Erstprifberichtes und der Einrichtung der werkseigenen
Produktionskontrolle hat der Hersteller das Bauprodukt auf der Verpackung oder den
Begleitpapieren mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen nach der
Ubereinstimmungszeichen-Verordnung (UZVO) der Lander) zu kennzeichnen. Auf
Grund der vorangegangenen Erstpriifung des Bauprodukts und der werkseigenen
Produktionskontrolle erklart der Hersteller die Ubereinstimmung mit den Anforderungen
durch das Anbringen des U-Zeichens. Weitere Angaben erfolgen in der Kennzeichnung
nach 2.2.3 .

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des § 22 der Bauordnung
fur das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) vom 01. Marz
2000 in Verbindung mit der Bauregelliste A erteilt.
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Rechtbehelfsbelehrung

Die Erteilung dieses allgemeinen Prifzeugnisses ist ein Verwaltungsakt gegen den
Widerspruch zulassig ist. Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses schriftlich oder zur
Niederschrift beim Direktor des Materialpriifungsamtes Nordrhein-Westfalen,
MarsbruchstralRe 186, 44287 Dortmund einzulegen. MaRgeblich fiir die Rechtzeitigkeit
des Widerspruchs ist der Zeitpunkt des Eingangs der Widerspruchsschrift beim
Materialprufungsamt Nordrhein-Westfalen. Falls die Frist durch das Verschulden eines
von |lhnen Bevoliméachtigten versdumt werden sollte, so wirde dessen Verschulden
Ihnen zugerechnet werden.

Allgemeine Hinweise

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben, unbeschadet weitergehender Re-
gelungen dem Verwender des Bauprodukts Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnisses zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine
bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf
Anforderung sind den beteiligten Behérden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses zur Verfigung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden.
Eine auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung der erteilenden Priifstelle.
Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen

bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prufzeugnisses missen den Hinweis ,Von der erteilenden Prifstelle
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird widerruflich erteilt. Die
Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses kdnnen nachtraglich
erganzt oder geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies
erfordern.

Dortmund, den 21. Dezember 2009

Dipl.-Ing. Julia Cicekli
Stellvertretende Leiterin der Prifstelle

-







